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Leimfarbenmalerei auf Altputz

Raum: Mehrere Leimfarbschichten sowie Neuputzflachen

Problemstelluna:
Obiger Raum soll mit Leimfarbe in Komplementarfarben neu bemalt werden. Welche
Arbeitsvorgénge sind mit welchem Material und Werkzeug notwendig?

Welche SicherheitsmalRnahmen sind dabei zu beachten?

Wieviel Material benétigt man, wenn der Raum 400/400/250cm misst und wie werden
die Reste und das Auswaschwasser entsorgt?

Erklaren Sie den Unterschied zwischen Leimfarbe und Dispersion?
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Leimfarbenmalerei auf Neuputz- und
Gipskartonfldchen

Stiegenhaus: Neuputz und Gipskartonflachen

Problemstellung:

Obiges Stiegenhaus soll neu gestalltet werden. Decken und Wandstreifen mit Leimfarbe,
Sockelflache mit Walzmuster und abliniert. Sockel-, Wand- und Deckenflachen in
Sekundarfarbtonen. Welche Arbeitsvorgange sind mit welchem Material und Werkzeug
notwendig?

Welche SicherheitsmalRnahmen sind dabei zu beachten?

Wieviel Material benétigt man, wenn das Stiegenhaus 150m2 Leimfarbenmalerei und
50m2 Sockelflachen aufweist?

Wie werden Restfarben und das Auswaschwasser entsorgt?
Erklaren Sie den Unterschied zwischen Leimfarbe und Dispbersion?
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Leimfarbenmalerei nach Wasserschaden

Raum: Wasserschaden und Schimmelbefall

Problemstellung:

Wasserschaden an Decken- und Wandflachen sowie Schimmelbefall an den
Wandflachen. Die Malerei soll mit Leimfarbe wiederhergestellt werden. An den
Wanden sollen helle Primarfarbtone eingesetzt werden. Welche Arbeitsvorgénge sind
mit welchem Material und Werkzeug notwendig?

Welche SicherheitsmalRnahmen sind dabei zu beachten?

Wieviel Material benétigt man, wenn der Raum 40m2 Wand- und Deckenflache hat?
Wie werden die Reste und das Auswaschwasser entsorgt?

Welche Isoliermaterialien fur Wasser- und Nikotinverfarbungen kennen Sie?
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Erstellt von A. Feuchter, Landesinnung Steiermark

Innendispersionsmalerei im Altbau

I

Raum: Mehrere, gut haftende Dispersionsschichten

Problemstellung:

Die Decke soll mit Dispersion weil} und die Wande sollen mit einem neutralen Farbton
bemalt werden! Im Bodenbereich soll ein Wischsockel hergestellt werden. Welche
Arbeitsvorgange sind mit welchem Material und Werkzeug notwendig?

Welche Sicherheitsmalinahmen sind dabei zu beachten?

Wieviel Material benétigt man, wenn der Raum 100m2 Wand- u. 40m2 Deckenfléche hat?
Wie werden die Restfarben und das Auswaschwasser entsorgt?

Welche Nassabriebklasse verwendet man fur Wischsockel?
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Erstellt von A. Feuchter, Landesinnung Steiermark

Isolierfarbe auf Dispersionsbasis

Gastraumdecke: Nikotinkontaminiert

Problemstellung:

Gastraum: Die Decke soll mit Isolierdispersion weild und die Wande sollen mit einem
hellen Sekundarfarbton bemalt werden! Welche Arbeitsvorgange sind mit welchem
Material und Werkzeug notwendig?

Welche Sicherheitsmalinahmen sind dabei zu beachten?

Wieviel Material benétigt man, wenn der Raum 200m2 Wand- u. 100m2 Deckenflache
hat?

Wie werden die Restfarben und das Auswaschwasser entsorgt?
Mit welchen Abténmitteln tént man Lésungsmitteldispersionen ab?
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Maulticolorbeschichtung im Stiegenhaus
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Stiegenhaus: Decke mit Dispersion, Wande mit Multicolorbeschichtung. Risse!

Problemstellung:

Die Decke soll mit Dispersion weil3 und die Wande sollen in einem hellen Priméarfarbton
mit Multicolormaterial beschichtet werden. Welche Arbeitsvorgange sind mit welchem
Material und Werkzeug notwendig?

Welche SicherheitsmalRnahmen sind dabei zu beachten?

Wieviel Material benétigt man, wenn das Stiegenhaus 200m2 Wand- u. 80m2 Decken-
flache hat? Wie werden die Restfarben und das Auswaschwasser entsorgt?

Mit welchen Spritzgeraten kénnen Sie Multicolorfarben verarbeiten?
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Latexsockelanstrich

WC: Sockelbeschichtung mit Latexdispersion
Wand- u. Deckenflachen mit Dispersion

Problemstellung:
WC: Die Decke und Wandteilflachen sollen mit Dispersion weil und der Sockel in einem

hellen Primarfarbton mit Latexdispersion einschlief3lich Abschlustrich beschichtet werden.
Welche Arbeitsvorgange sind mit welchem Material und Werkzeug notwendig?

Welche Sicherheitsmerkmale mul} eine Stehleiter aus Holz aufweisen?
Wieviel Material benétigt man fiir 10m2 Wand- bzw. Decken- und 6m2 Sockelflache?

Erklaren Sie den Unterschied zwischen Latexdispersion und Glanzstrukturdispersion.
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Lasartechnik and Schablonenmalerei

Raum: Bestehende Lasurmalerei mit AbschluRbordiire

Problemstellung:
Wie wurde in obigem Raum die Lasurtechnik und die Schablonenmalerei hergestellt?
Welche Arbeitsvorgange sind mit welchem Material und Werkzeug notwendig?

Welche Sicherheitsvorschriften miissen bei der Arbeit mit Leitern berticksichtigt werden?

Wie hoch ist der Verbrauch einer Lasur auf 1Tm2? Wie werden Farbreste und das Aus-
waschwasser entsorgt?

Welche Arten von Lasuren kennen Sie?
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Kellerabgang: Wande und Decke mit Kalkmalerei

Problemstellung:
Ein Kellerabgang soll mit Kalk neu bemalt werden. Welche Vorteile hat hierbei der Kalk?

Welche Arbeitsvorgénge sind mit welchem Material und Werkzeug notwendig?

Welche Sicherheitsvorschriften mussen bei der Verarbeitung von Kalk bertcksichtigt
werden?

Wie wird Stiick-Kalk gebrauchsfertig? Wie werden die Restfarben und das
Auswaschwasser entsorgt?

Mit welchem Abténmaterial kann Kalk abgetdnt werden?
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Erstellt von A. Feuchter, Landesinnung Steiermark

Silikatfarbenmalerei Innen

Raum: Bestehende Malerei mit Leimfarbe, Neuputzstellen.

Problemstellung:
Ein Raum soll mit Silikatfarbe neu bemalt werden. Welche Vorteile hat hierbei die

Silikatfarbe? Welche Arbeitsvorgénge sind mit welchem Material und Werkzeug
notwendig?

Welche Sicherheitsvorschriften mussen bei der Verarbeitung von Silikatfarben
berucksichtigt werden?

Wie trocknen Silikatfarben auf? Wie werden die Restfarben und das Auswaschwasser
entsorgt?

Mit welchem Abténmaterial kann die Silikatfarbe abgetdnt werden?
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Silikatfarbenmalerei an Fassaden
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Fassade: Bestehende alte Kalkmalerei mit Neuputzstellen und
Ausbliihungen
Problemstellung:

Eine Fassade soll mit Silikatfarbe neu bemalt werden. Welche Vorteile hat hierbei die
Silikatfarbe? Welche Arbeitsvorgénge sind mit welchem Material und Werkzeug
durchzuftihren?

Welche Sicherheitsvorschriften miissen bei der Verarbeitung von Silikatfarben
berticksichtigt werden?

Wie trocknen Silikatfarben auf? Wie werden die Restfarben und das Auswaschwasser
entsorgt?

Mit welchem Abténmaterial kann die Silikatfarbe abgetént werden?
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Fassadenfarbelung mit Siliconemulsionsfarbe
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Fassade: Bestehende alte Kalkmalerei auf groben Kalkzementputz und
Ausbliihungen durch aufsteigende Feuchtigkeit

Problemstellung:

Obige Fassade soll mit Silikonharzfarbe neu bemalt werden. Welche Vorteile hat hierbei
die Silikonharzfarbe? Welche Arbeitsvorgange sind mit welchem Material und
Werkzeug notwendig?

Welche Sicherheitsvorschriften miissen bei der Verarbeitung beriicksichtigt werden?

Welchen Materialverbrauch hat man bei einer Putzkérnung von ca. 2mm, die mit Kalk
uberstrichen ist, auf 1m2? Wie werden die Restfarben und das Auswaschwasser entsorgt”

Wie wird das benétigte Geriist aufgestelit?
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Erstellt von A. Feuchter, Landesinnung Steiermark

Fassadenfdrbelung mit Dispersion

Fassade: Bestehende alte Dispersionsbeschichtung auf Betonelementen

Problemstellung:

Obige Fassade soll mit Dispersion in 2 Komplementarfarben neu bemalt werden. Welche
Vorteile hat hierbei die Dispersion auf Beton? Welche Arbeitsvorgénge sind mit welchem
Material und Werkzeug notwendig?

Welche Sicherheitsvorschriften missen bei der Verarbeitung und Geriuistung
berticksichtigt werden?

Welchen Materialverbrauch hat man bei 2 Anstrichen auf glattem Beton fir 1m27?
Wie werden die Restfarben und das Auswaschwasser entsorgt?

Wie wird das bendtigte Gerust aufgestellt?
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Erstellt von A. Feuchter, Landesinnung Steiermark

Fassadenfdarbelung mit Kalk

Kirche: Bestehende alte Kalkfarbelung

Problemstellung:
Obige Fassade soll mit Kalk neu bemalt werden. Welche Vorteile bietet hierbei Kalk

auf Kalk? Welche Arbeitsvorgange sind mit welchem Material und Werkzeug notwendig?

Welche Sicherheitsvorschriften missen bei der Verarbeitung und Geruistung
berticksichtigt werden?

Mit welchen Abténfarben kann Kalk abgetént werden?

Wie werden die Restfarben und das Auswaschwasser entsorgt?
Wie wird Stiick-Kalk gebrauchsfertig gemacht?

Welche Zusatze kénnen dem Kalk beigemengt werden und wieviel?
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Tapezierarbeiten

Raum: Bestehende, bereits 2. Schicht Papiertapete, mit Falten und
Blasen.

Problemstellung:
Obiger Raum soll neu mit Uni-Tapeten tapeziert werden. Welche Arbeitsvorgénge sind

mit welchem Material und Werkzeug notwendig?

Welche Sicherheitsvorschriften missen bei der Arbeit mit Tapetenmesser und Leitern
berticksichtigt werden?

Wie soll eine verlegte Tapete auftrocknen? Wie werden die Resttapeten und das
Auswaschwasser entsorgt?

Wie breit und wie lange ist eine normale Uni-Tapete?



der - n
und Anstreicher

Erstellt von A. Feuchter, Landesinnung Steiermark

Lehmbschlu%rﬂfung

I

Putzauftrag

Raum: Bestehende Leimfarbmalerei mit AbschluRbordiire.

Problemstellung:
Obiger Raum soll eine neue Oberflachenstruktur mit einem Putz mit der Kérnung von

2mm erhalten. Welche Arbeitsvorgange sind mit welchem Material und Werkzeug
notwendig?

Welche Sicherheitsvorschriften miissen bei der Arbeit mit Rithrwerk und Leitern
berticksichtigt werden?

Wie hoch ist der Verbrauch bei einem 2mm Putz? Wie werden die Putzreste und das
Auswaschwasser entsorgt?

Welche Arten von Putzen kennen Sie?
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Rauhfaserdispersion

Raum: Bestehende Rauhfasermalerei mit Rissen in Eckverbindungen.
Problemstellung:

Obiger Raum soll eine neue Rauhfaserfarboberflache bekommen. Wie bearbeiten Sie
die Risse und die Wand- bzw. Deckenflachen? Welche Arbeitsvorgange sind mit welchem
Material und Werkzeug notwendig?

Welche Sicherheitsvorschriften missen bei der Arbeit beriicksichtigt werden?

Wie hoch ist der Verbrauch bei 2maligem Farbauftrag? Wie werden die Farbreste und
das Auswaschwasser entsorgt?

Welche andere Mdéglichkeiten der Instandsetzung einer Rauhfaserbeschichtung kennen
Sie? Die Decke wird in einem gelben Farbton bemalt, die Wéande sollen komplementar
dazu beschichtet werden. Welcher Farbton ist das?
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Erstellt von A. Feuchter, Landesinnung Steiermark

Holzschatz an Holzkonstraktionen

Holzbalkonkonstruktionen - stark abgewittert

Problemstellung:
Wie mul} eine Holzkonstruktion bearbeitet werden. Welche Arbeits-
vorgange sind mit welchem Material und Werkzeug notwendig?

Welche Sicherheitsvorschriften missen bei der Arbeit beriicksichtigt werden?

Wie hoch ist der Veerbrauch bei 2maligem Farbauftrag? Wie werden die Farbreste und
das Auswaschwasser entsorgt?

Erklaren Sie den Unterschied zwischen Dick- und Dinnschichtlasur?

Welche Inhaltsstoffe sind im Holzschutzmittel enthalten um wirksamen Schutz vor
Insekten und Pilzen zu gewahrleisten?
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Fensterfligel mit stark abgewitterter Oberfléache

Problemstellung:
Wie mul} dieses Fenster bearbeitet werden? Welche Arbeitsvorgange sind
mit welchem Material und Werkzeug notwendig?

Welche Sicherheitsvorschriften miissen bei der Arbeit berticksichtigt werden?

Wie hoch ist der Verbrauch bei 2maligem Farbauftrag? Wie werden die Farbreste und
das Auswaschwasser entsorgt?

Erklaren Sie den Unterschied zwischen Dick- und Dinnschichtlasur?

Welche Inhaltsstoffe sind im Holzschutzmittel enthalten um wirksamen Schutz vor
Insekten, Pilzen und UV-Strahlung zu gewéahrleisten?
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Erstellt von A. Feuchter, Landesinnung Steiermark

Deckender Holzschatz

Veranda: Deckender Holzschutz - leicht abgewittert

Problemstellung:
Wie mul} diese Holzkonstruktion bearbeitet werden? Welche Arbeits-
vorgange sind mit welchem Material und Werkzeug notwendig?

Welche Sicherheitsvorschriften missen bei der Arbeit mit Leitern beriicksichtigt werden?

Wie hoch ist der Verbrauch bei 2maligem Farbauftrag? Wie werden die Farbreste und
das Auswaschwasser entsorgt?

Erklaren Sie den Unterschied zwischen deckendem und lasierendem Holzschutz?

Welche Inhaltsstoffe sind im Holzschutzmittel enthalten um wirksamen Schutz vor
Insekten, Pilzen und UV-Strahlung zu gewahrleisten?
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Fensteranstrich deckend

Verbundfenster mit Oberlichte: Anstrich bereits
stark abblatternd
Problemstellung:

Bei obigem Fensterrahmen und Fensterfliigel soll der Anstrich erneuert werden. Welche
Arbeitsvorgange sind mit welchem Material und Werkzeug notwendig?

Welche Sicherheitsvorschriften miissen bei der Bearbeitung berticksichtigt werden?

Welche verschiedene Arten der Anstrichentfernung kennen Sie und welche davon kénnen
Sie einsetzen? Wie werden Restlacke und Verdiinnungsreste entsorgt?

Wieviele m2 Anstrichflache erzielt man mit 1kg Lack bei 1maligem Anstrich?
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Tdrenanstrich

Metalltirstock und Holztlire mit Seidenmattlack

Problemstellung:
Der Turstock soll mit blauem Hochglanzlack und die Tur in der Komplementarfarbe

beschichtet werden. Welche Arbeitsvorgange sind mit welchem Material und Werkzeug
notwendig?
Welche Sicherheitsvorschriften miissen bei der Bearbeitung berticksichtigt werden?

Welche Kittarten kénnen Sie dabei einsetzen?
Wie werden Lack- und Verdiinnungsreste entsorgt?
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Heizkorperbeschichtung

Stahlheizkoérper mit Kunstharzlack beschichtet

Problemstellung:
Der Heizkdrper soll weil® beschichtet werden. Welche Arbeitsvorgénge sind mit welchem

Material und Werkzeug notwendig?
Welche Sicherheitsvorschriften miissen bei der Bearbeitung berticksichtigt werden?

Welche Beschichtungsarten fur Heizkdrper kennen Sie? Wie werden Restlacke
entsorgt?

Wieviel Lack benétigt man fiir 1m2 Anstrichflache?
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Blechdach mit stark abgewitterter Beschichtung

Problemstellung:
Das Blechdach soll wieder neu beschichtet werden. Welche Arbeitsvorgange sind
mit welchem Material und Werkzeug notwendig?

Welche Sicherheitsvorschriften miissen bei der Bearbeitung berticksichtigt werden?

Welche Beschichtungsarten fiir Blechdacher kennen Sie? Wie wirkt eine Blechdach-
beschichtung?

Wieviel Material bendtigt man fiir 1m2 fertige Beschichtung? Wie wird das Rest-
beschichtunasmaterial entsorat?
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@nstrich auf verzinktem Untergrund

Verzinktes Gelander mit abblatternder Acryllackbeschichtung

Problemstellung:

Dieses Gelander soll in einem Primar-Farbton mit einem passendem
Beschichtungssystem wiederhergestellt werden. Welche Arbeitsvorgange sind mit
welchem Material und Werkzeug notwendig?

Welche Sicherheitsvorschriften missen bei der Bearbeitung berticksichtigt werden?

Welche Arten der Anstrichentfernung kennen Sie und welche kénnen Sie einsetzen?
Welche Anstrichsysteme kénnen eingesetzt werden? Wie werden Lackreste entsorgt?
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Erstellt von A. Feuchter, Landesinnung Steiermark

Farbloser @nstrich auf Holz

Holzdecke: Beschichtet mit Ollack - abblatternd

Problemstellung:

Obige Holzdecke soll wieder freigelegt und farblos gestrichen werden. Welche
Anstrichentfernungsmaglichkeiten sind méglich und wie werden sie durchgefuhrt?
Welchen farblosen Anstrich wahlen Sie und wie wird er verarbeitet?

Welche Sicherheitsvorschriften miissen bei der Bearbeitung berticksichtigt werden?
Wieviel Material benétigen Sie fir 1m2 Holzoberflache bei 2maligem Anstrich?
Wie entsorgen Sie die Ollackreste?
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Erstellt von A. Feuchter, Landesinnung Steiermark

Metallanstrich Geldnder

Stiegengelander: Holzhandlauf farblos lackiert, Metallziergelander mit
Kunstharzlack beschichtet, teilweise abgeschlagene und rostende
Stellen

Problemstellung:
Obiges Gelander soll wieder im Originallackfarbton “anthrazit” gestrichen werden.
Welcher Farbton ist “anthrazit™? Welcher Anstrichaufbau ist méglich und wie wird er

durchgefiihrt?

Welchen Anstrich wahlen Sie und wie wird er verarbeitet?

Wie entsorgen Sie die Restlacke?

Welche Sicherheitsvorschriften missen bei der Bearbeitung berticksichtigt werden?
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Erstellt von A. Feuchter, Landesinnung Steiermark

Balkenanstrich deckend

Fensterbalken mit Aulienrahmen: Stark abgewitterter und abblatternder
Alkydharzanstrich

Problemstellung:
Die Balken sollen wieder in einem Griinton gestrichen werden. Welcher Anstrichaufbau

ist méglich und wie wird er durchgefiihrt?

Welche Sicherheitsvorschriften miissen bei der Bearbeitung berticksichtigt werden?

Wie entsorgen Sie die entfernten Anstrichreste?
Wieviel Material benétigen Sie fir 1m2 Holzoberflache bei 1maligem Anstrich?



Lehrabschluﬁpprﬁfung
der Jnler

und Anstreicher

Erstellt von A. Feuchter, Landesinnung Steiermark
Spachteltechnik

I

Spachteltechnik auf Dispersionsbasis - mehrfarbig

Problemstellung:
Wie muld der Untergrund fiir eine Spachteltechnik vorbereitet werden? Wie erstellt

man eine Spachteltechnik und wo kann man diese einsetzen?

Welche Sicherheitsvorschriften miissen bei der Arbeit mit Leitern und Gerlisten
berticksichtigt werden?

Welches Material kann man fir eine Spachteltechnik verwenden?

Kennen Sie andere freie Gestaltungstechniken?



I ehrabschlugpriifun
e ks o VR
und Austreicher ot

Erstellt von A. Feuchter, Landesinnung Steiermark

Schimmelbekdampfang

Raum: Starker Befall mit Schimmel in Nord-Ostecke.
Untergrundmalerei - Halbdispersion

Problemstellung:
Wie kann man den Schimmel in den Griff bekommen? Welche Arbeiten sind fiir
eine Sanierung notwendig und welches Material kann man verwenden?

Welche Sicherheitsvorschriften missen bei der Bearbeitung berticksichtigt werden?
Wie entsorgen Sie das Abschermaterial?

Wieviel Farbmaterial benétigen Sie fir 1m2 bei 2 Anstrichen?
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Erstellt von A. Feuchter, Landesinnung Steiermark

Brandschadensanierung

Brandschaden in einer Wohnung

Problemstellung:

Untergrund — Leimfarbenmalerei, stark verruf3te Maloberflachen! Welche Arbeitsvorgénge
sind fir eine Wiederherstellung der Malerei notwendig?

Welche Sicherheitsvorschriften miissen bei der Bearbeitung berticksichtigt werden?

Welche verschiedenen Arten der Beschichtung nach einem Brandschaden kennen Sie?
Wie wird das Abfallmaterial entsorgt?

Wie viel Material benétigt man fur einen Raum mit 400cm Breite/ 500cm Lange/ und
250cm Hohe?

Wie reinigen Sie die Werkzeuge und wo wird das Auswaschwasser entsorgt?

Mit welchem Material kann man eine Lésemittelfarbe abténen?
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Fassadenbeschriftung

Fassadenbeschriftung

Problemstellung:

Bei obiger Fassade wird eine Firmenaufschrift hergestellt!

Untergrund — Beton

Welche Hilfsmittel benétigt man zur Herstellung einer Fassadenbeschriftung?

Wie geht man vor um eine optimale Aufteilung der Beschriftung zu erhalten?

Mit welchem Material beschichtet man die Schrift?

Was ist bei Arbeiten in groRen Héhen an Sicherheitsvorkehrungen zu beachten?
Nennen Sie Komplementarfarbtone und Sekundarfarbténe!



